DIN EN 12697-14:2001-04 (D)

Asphalt - Prifverfahren fur HeiBasphalt - Teil 14: Wassergehalt; Deutsche Fassung
EN 12697-14:2000

Inhalt

Seite
Vorwort . . . . 2
1 Anwendungsbereich . . . . .. ... ... ... .. .. . 3
2 Normative Verweisungen. . . . . . . . . . ..o 3
3 Reagenzien . . . . . .. 4
4 Priufeinrichtungen . . .. ... ... . 4
5 Vorbereitung von Laborproben aus Asphalt . . . . ... ... ....... 5
6 Durchfuhrung . . . . . . . ... 5
7 AngabederErgebnisse . . ... ... ... Lo 5
8 Prufbericht . . . . . .. 5
9 Prazision . . . ... 5
Literaturhinweis . . . . . . . . . . . 8



		2026-05-13T21:57:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




