
 
 - 1 - 

DIN 4102-7:1998-07 (D) 
 
 
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 7: Bedachungen; Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  .........................................................................................................................................................   2 
1 Anwendungsbereich ...................................................................................................................................   2 
2 Normative Verweisungen ............................................................................................................................  2 
3 Definitionen ..................................................................................................................................................   3 
4 Anforderungen .............................................................................................................................................   3 
5 Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme  ...................................  4 
5.1 Mit Brandprüfungen .................................................................................................................................   4 
5.2 Ohne Brandprüfungen  .............................................................................................................................  4 
6 Probedach .....................................................................................................................................................  4 
6.1 Allgemeiner Aufbau  ..................................................................................................................................  4 
6.2 Vorbehandlung des Probedaches   .......................................................................................................... 4 
6.3 Bedachungen ohne geschlossene tragende Unterlage  .......................................................................  4 
6.4 Bedachungen auf geschlossener tragender Unterlage ......................................................................... 4 
6.5 Lichtkuppeln oder andere Abschlüsse für Öffnungen im Dach ...........................................................  5 
7 Durchführung der Brandprüfungen ............................................................................................................. 5 
8 Abweichungen von der Regelprüfung ......................................................................................................   6 
8.1 Abweichende Dachneigungen  ................................................................................................................  6 
8.2 Abweichende Vorbehandlung  .................................................................................................................. 7 
9 Prüfzeugnis  ..................................................................................................................................................  7 


		2024-04-30T06:47:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




