DIN EN 1296:2001-03 (D)

Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fur
Dachabdichtungen - Verfahren zur klinstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung
durch erhohte Temperatur; Deutsche Fassung EN 1296:2000
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