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Prufung von Festbeton - Teil 20: Bestimmung der offenen Porositat; Deutsche
Fassung EN 12390-20:2026

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 5
1 AnwWendungsbereiCh. ... ————————————————————————————_— 7
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 7
3 Begriffe, Symbole und ADKUIZUngen.......ssssssssssssssss 7
4 QLD 974 0T cE Lol 1oL o 8
5 PrifeiNriChtUuNG. ..o R R AR R S 8
6 50 Q0] 0 1= €0 ) g 1) 8
6.1 B 7o) 14 =) 10 T, 8
6.2 Anzahl an ProbeKOTIPern.... i ssssssssssssssssseasssssssssasssssnss 9
6.3 Mafde/Volumen der ProbeKOIPer ... imismmmsismmsmssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssnses 9
6.4 Nachbehandlung und Vorbereitung........ssssssssssss, 10
6.4.1 InFormen hergestellte ProbeKOTIPer.....cmmmmmmmmmmsmsmsssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 10
6.4.2 Bohrkerne aus bestehenden BauwerKen ... 10
7 DUrChfliNIUNG e 10
7.1 B 1o 14 =) 10 T 10
7.2 Tauchlagerung der ProbeKOTIPer ......ccimmmmimmmsismssmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasss 10
7.3 Bestimmung der Masse des Probekorpers in Wasser — Mwasser sismmssssmsssssssssssssssssssssssssssssasas 11
7.4 Bestimmung der Masse des gesittigten Probekorpers in Luft — Myuft ., 11
7.5 Bestimmung der Masse des trockenen ProbeKOrpers — Mirocken «wsssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssanss 11
8 o 1T L2 L] 1)1 T 11
9 50 91100 =3 g (ol 1 L, 12
10 50 1 VA 1 L0 13
LIiteratuUrNINWEeISe ...t e eSS 14
Bilder

Bild 1 — Sdgen von ProbeROIPEIN ... sssssssssssss s s s s s sessssssses 9
Tabellen

Tabelle 1 — Prizisionsangaben fiir die Messung der offenen Porositit von Festbeton.........c.cocecinicnuans 13



		2026-10-23T01:47:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




