
 
 - 1 -

DIN EN 12860:2002-07 (D) 
 
 
Gipskleber für Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen, Prüfverfahren; 
Deutsche Fassung EN 12860:2001 + AC:2002 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................2 
 
Einleitung .........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................4 
 
4 Symbole und Abkürzungen ...........................................................................................................5 
 
5 Anforderungen ...............................................................................................................................5 
5.1 Brandschutz ....................................................................................................................................5 
5.2 Luftschalldämmung .......................................................................................................................5 
5.3 Wärmeschutz ..................................................................................................................................5 
5.4 Freisetzung von Gefahrenstoffen .................................................................................................5 
5.5 Maximale Korngröße ......................................................................................................................5 
5.6 Sulfurtrioxid-Gehalt (SO3-Gehalt) ................................................................................................6 
5.7 Versteifungsbeginn ........................................................................................................................6 
5.8 Haftzugfestigkeit ............................................................................................................................6 
5.9 pH-Wert ...........................................................................................................................................6 
 
6 Prüfverfahren ..................................................................................................................................6 
6.1 Allgemeines ....................................................................................................................................6 
6.2 Bestimmung der Kornfeinheit .......................................................................................................6 
6.3 Bestimmung des SO3-Gehaltes ....................................................................................................6 
6.4 Bestimmung des Wassergipswertes ............................................................................................6 
6.5 Herstellung des Gipskleber-Breis für die Prüfungen .................................................................7 
6.6 Bestimmung des Versteifungsbeginns . 7 6.7 Bestimmung der Haftzugfestigkeit .................7 
6.8 Bestimmung des pH-Wertes .........................................................................................................8 
6.9 Prüfbericht ......................................................................................................................................8 
 
7 Konformitätsbewertung .................................................................................................................9 
7.1 Allgemeines ....................................................................................................................................9 
7.2 Erstprüfung .....................................................................................................................................9 
7.3 Werkseigene Produktionskontrolle ..............................................................................................9 
 
8 Kennzeichnung, Beschriftung und Ver- packung .......................................................................9 
 


		2024-05-21T08:29:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




