DIN EN 13036-4:2003-12 (D)

Oberflacheneigenschaften von StraBen und Flugplatzen - Priifverfahren - Teil 4:
Verfahren zur Messung der Griffigkeit von Oberflachen: Der Pendeltest; Deutsche
Fassung EN 13036-4:2003

Inhalt Seite
Yo T T o 3
1 AnwendungsbereiCh ... ———————————— 4
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiiiiiiiiiiiiiiinssrs s s nasas s s s s s s ns s s snsasn s nss 4
3 2= [ - S 4
4 SicherheitShiNWEISE ..o e 5
5 8T -4 oYX o T =T ] o 10T T 5
6 Prifeinrichtung ... 5
7 LG 1T = 1T T 9
8 PrifeinrichtUNgen ... —————— 9
9 1T =TT U g ' =Y o 9
9.1 =Y Lo [ g LTS U] Vo =Y o 9
9.2 LI 1o T 40 1= X1 U] Ve - o 10
10 Proben fiir den Feldversuch ........... e 10
11 Durchfihrung der Prifung ... s ssse s 1
12 7= = o T T Ty T = 12
13 - -4 1= T o 13
14 PrifberiCht ... e 13
Anhang A (normativ) Uberpriifung der Leistung des Pendelgerates ...........cocouveenrereresesnssessnsessessssenns 15
AA1 Uberpriifung der Leistung des Pendelgerates ...........cocuveerirerescressnesenssssssesssssssessssssssesssanas 15
A11 1T 1= 3 = Ty = 15
A1.2 DUrChfUhrUNg ..oooeii i 15
A.2 Kalibrierung des Pendelgerates ..o s s 15
A.21 Wiegen der Einzelteile ...t 15
A.2.2 Ausbalancieren des Pendelarms mit Anbauteilen ... 16
A.2.3 Einstellen des effektiven FEderdrucks ...........cccuiminimnmnnnsmr e s 16
A24 Einstellen des Umkehrpunktes des Zeigers ... s s s sssssssssssssssnes 16
A.3 PN Ve E=T 0T o T U I e [=T 0 T - 1 =] o TSR 17
Anhang B (informativ) Typische Zusammensetzung des CEN-Reibgummi .........cccccmiiiiiicciccennnnnnnnn, 19
Anhang C (informativ) Typischer Priufbericht ..o 20
Anhang D (informativ) A-ADWEICRAUNGEN ... 21
LiteratuUrhiNWEISE@ ... ms e s s e e e e e e s e n e amn e e e e e e e s nmnn e e 24



		2026-06-22T06:26:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




