DIN EN 12228:2002-12 (D)

Sportboden - Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbelagen; Deutsche
Fassung EN 12228:2002

Inhalt

3.1
3.2
3.3
3.4
3.41
3.4.2
3.4.3
3.5
3.6
3.7

41
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Seite
........................................................................................................................................................... 3
AnwendungSsbereiCh ........ s 3
Normative VErweiSUNQGEN .........ccciiiiiiiiiiiininnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnsnsnns 3
Verfahren 1 - Verfahren mit direkter Zuganwendung ..........cccccccmmnniinsis . 3
1o 1= 4 = T = 3
Kurzbeschreibung ... 4
Prifeinrichtung ..o 4
g o o =Y Lo o T 4
Genahte oder geschweilte Naht ... s s annns 4
genéhte oder geschweilte Nahte, die mit Klebeband versehen sind ..........cccccccvirviicccncennnn. 5
Uberlappende Klebeverbindungen ... ssss s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssns 6
Klimatisierung und Priaftemperatur ..o s s sssne e 6
[ 102 0 111 31 U 3 T SR 7
Berechnung und Auswertung der ErgebnisSSe .........cccccciviiiiiiiiiiininissnsssssssssssssssssssssssssssssessssssnnns 7
Verfahren 2 - Schalverfahren ... 7
1o 1= 4 L= T = 7
Kurzbeschreibung ... 7
Prifeinrichtung ..o 8
e o o =Y Lo o T 8
Klimatisierung und Priuftemperatur ... sssssse s sssne e e 9
[ LW 2 0 11 31 3 T SR 9
Berechnung und Darstellung der ErgebnisSse ... ssssss s s s sn s 10
PrifberiCht ... e 10



		2026-05-17T17:12:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




