
 
 - 1 - 

DIN 52142:1978-02 (D) 
 
 
Glasvlies als Einlage für Dach- und Dichtungsbahnen; Prüfung 
 
 
Inhalt            Seite 
 
  
1     Probenahme ............................................................................................................................................... 1 
 
2     Faserdurchmesser .................................................................................................................................... 1 
 
3     Glasfaser-Anteil ......................................................................................................................................... 1 
 
4     Flächengewicht .......................................................................................................................................... 1 
 
5     Differenz des Flächengewichtes .............................................................................................................. 1 
 
6     Bruchwiderstand (Bruchlast) ................................................................................................................... 1 
 
7     Biegsamkeit bei Raumtemperatur ........................................................................................................... 1 
 
8     Tränkbarkeit ............................................................................................................................................... 1 
 
9     Kurzzeitbeständigkeit bei 180 °C ............................................................................................................. 2 
 
10     Auswaschbarkeit des Binders ............................................................................................................... 2 
 
11     Prüfbericht ............................................................................................................................................... 2 
 
12     Wiederholungsprüfungen ....................................................................................................................... 2 
 


		2024-05-06T16:30:29+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




