
 
 
 
DIN 1996-16:1975-12 (D) 
 
Prüfung bituminöser Massen für den Straßenbau und verwandte Gebiete: 
Bestimmung der Entmischungsneigung
 
 
 
Inhalt  Seite  
 
 
1 Zweck und Anwendungsbereich .......................................................................................................1 
 
2 Begriff ...................................................................................................................................................1 
 
3 Geräte und Prüfmittel..........................................................................................................................1 
 
4 Proben ..................................................................................................................................................1 
 
5 Durchführung.......................................................................................................................................1 
 
6 Auswertung und Angabe des Ergebnisses ......................................................................................2 
 
7 Prüffehler..............................................................................................................................................2 
7.1 Zulässige Spannweite.........................................................................................................................2 
7.2 Prüffehler unter Wiederholbedingungen ..........................................................................................2 
7.3 Prüffehler unter Vergleichbedingungen............................................................................................2 
 
Erläuterungen .....................................................................................................................................................2 
 

    - 1 - 
 


		2026-04-23T19:20:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




