DIN 4235-2:1978-12 (D)

Verdichten von Beton durch Riitteln; Verdichten mit Innenriittlern

Inhalt Seite
1 LT 0] Yo T oY1 =Y o] o SR 1
2 Mitgeltende NOIMEN ... e 1
3 7= o N 1
4 BetonzZusSammeENSEtZUNG .......coccieriiiiiimiinisir i s s 1
4.1 [\ o 4 0 7= 11 o =1 oY 1 1
4.2 L5 o3 9 YT =Y 4 Y1 o o 1
4.3 [T o7 34 Y =1 o o 2
5 Betrieb, Handhabung, Riitteldauer und Wirkungsbereich..........ccccccmiiiicciiicrmirmniscccceeeere e 2
5.1 = = 2
5.2 Handhabung und RUGHEIdAUET ..........eeiiiiiiicccecrri i csssr s s se s ssns e e e e e s smnn e e e e e s e s nmmnnes 2
5.3 R AT X0 T o E=3 o =T =T o 2
£ 0 IO (1150 T= 11 o T=1 o o 2
L0 70 ST o 3 V.17 =Y 4 o 71 o o 2
L0 e T Y T o1 4o Y=Y o o 1 2
6 Einbringen und Verdichten ... s 2
6.1 EINDIINQGEN .t 2
6.2 Rutteln verschiedenartiger Bauteile ........ccccovvviiiiiniiininn s 2
6.2.1 Rutteln groBflachiger Schichten ... ————— 2
6.2.1.1 Riitteln beim Einbringen des Betons in einer Schicht ... 2
6.2.1.2 Riitteln beim Einbringen des Betons in mehreren Schichten ..., 2
6.2.2 Ritteln hoher Wande und StUtZen ... 3
6.2.3 Riitteln in SChaluNGSNANE ... s r e e e s snme e e s ee s smmnn e e enenan 3
6.2.4 Ritteln von bewehrtem Beton ... s s 3
6.3 Riitteln unter besonderen Verhaltnissen . . ... 3
L 0 T 1 = T 411 1= 1 o 3
6.3.2 Ritteln an festen AnschlUuBFIACheN ... ... 3
6.3.3 Riitteln an sichtbar bleibenden Betonflachen ...........co e 3
6.3.4 Ritteln von LUuftporenbeton ... e 3



		2026-06-03T19:29:25+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




