
 

   - 1 -

DIN CEN/TS 14754-1:2007-06 (D) 
 
 
Nachbehandlungsmittel - Prüfverfahren - Teil 1: Bestimmung der 
Wasserrückhaltefähigkeit von üblichen Nachbehandlungsmitteln; Deutsche Fassung 
CEN/TS 14754-1:2007 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
4 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................6 
5 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................6 
6 Referenzbeton........................................................................................................................................6 
6.1 Ausgangsstoffe .....................................................................................................................................6 
6.2 Referenzmischung ................................................................................................................................7 
6.3 Herstellung des Referenzbetons .........................................................................................................7 
7 Prüfung des Wasserrückhaltevermögens ..........................................................................................8 
7.1 Anzahl der Prüfkörper...........................................................................................................................8 
7.2 Bestimmung des Verlustes an Lösungsmittel ...................................................................................8 
7.3 Durchführung.........................................................................................................................................8 
8 Berechnungen .......................................................................................................................................9 
9 Prüfbericht ...........................................................................................................................................11 
 


		2024-04-29T07:52:06+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




