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DIN EN 1544:2007-01 (D) 
 
 
Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - 
Prüfverfahren - Bestimmung des Kriechverhaltens von für die Verankerung von 
Bewehrungsstäben verwendeten Kunstharzprodukten (PC) bei Dauerzuglast; 
Deutsche Fassung EN 1544:2006 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................4 
4 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................4 
5 Herstellung der Probekörper................................................................................................................5 
5.1 Zusammensetzung der Betonprobekörper.........................................................................................5 
5.2 Herstellung der Schalungsformen.......................................................................................................5 
5.3 Herstellung der Betonprüfblöcke ........................................................................................................5 
5.4 Herstellen des Mörtels für die Verankerung.......................................................................................6 
5.4.1 Allgemeines ...........................................................................................................................................6 
5.4.2 Vorbereitung des Betons auf die Verankerung..................................................................................6 
6 Durchführung.........................................................................................................................................6 
6.1 Verankern ...............................................................................................................................................6 
6.2 Lagerung der Probekörper nach dem Verankern ..............................................................................6 
6.3 Durchführung der Prüfung ...................................................................................................................7 
6.4 Messungen.............................................................................................................................................7 
7 Prüfbericht .............................................................................................................................................7 
 


		2024-05-29T09:49:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




