
 

   - 1 -

DIN EN 1015-1:2007-05 (D) 
 
 
Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk - Teil 1: Bestimmung der 
Korngrößenverteilung (durch Siebanalyse); Deutsche Fassung EN 1015-
1:1998+A1:2006 
 
 
Inhalt            Seite 
Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Vorwort der Änderung A1 ..................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen......................................................................................................................4 
3 Prinzip .....................................................................................................................................................4 
4 Symbole ..................................................................................................................................................4 
5 Prüfeinrichtung ......................................................................................................................................4 
6 Vorbereitung und Lagerung der aus der Teilprobe entnommenen Prüfproben .............................5 
7 Durchführung der Prüfung ...................................................................................................................6 
7.1 Allgemeines............................................................................................................................................6 
7.2 Nasssiebung...........................................................................................................................................6 
7.3 Trockensiebung .....................................................................................................................................6 
7.4 Wägung...................................................................................................................................................6 
8 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse ....................................................................................7 
9 Prüfbericht..............................................................................................................................................7 
Anhang A (informativ)  Literaturhinweise..........................................................................................................8 
 


		2026-05-12T11:34:54+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




