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Metallische Werkstoffe - Draht - Wechselwindeversuch (ISO 9649:2023); Text Deutsch
und Englisch

Metallic materials - Wire - Reverse torsion test (ISO 9649:2023); Text in German and
English

Inhalt Seite
NAIONALES VOTWOIT ...ucuciiiisisssmsssssssssssssssssssss s s s st ss s s e AR AR AR AR AR AR RS AR AR R RS R AR AR AR AR R AR RS e e e e R e 3
20 a0 ) o 4
1 AnWendungshereiCh..... i ——————————————————————————— 5
2 V0D o 0T U A ) a1 1) (L 5
3 27 03 o i 5
4 Symbole und ADKUIZUNZEN ... s ssssss 5
5 KUurzbeSChreibung ... ssssssssssssssssssssssssssssas s snsssseses 6
6 o0 1 2] i L 6
7 S0 (0] . 6
8 PriifDedingGUIGEIN . .uiucisesuresmssrsesissssnsssssssss s R R E AR E AR R RR R R AR SRR ERRR SRR R AR RS 7
9 1D 101 o 1 F {10 0o 7
10 PrUfDEIICHE AR A AR A e 8
LiteratuUrNINWEISE ... RS 9
Bilder

Bild 1 — Symbole Und ADKUTZUNGEI ..ccucuicimssssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssssasssss sasssssssssssssssassssssassssessssssens 5
Tabellen

Tabelle 1 — Symbole und ADKUIZUNZEN ... s sssssssssasssssssssssssssssssssssssssassnas 5

Tabelle 2 — Abhidngigkeit der freien Linge zwischen den Einspannungen und dem
Nenndurchmesser des Drahtes.......————————————— 7



		2024-05-13T23:29:06+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




