
 

   - 1 -

DIN EN 10244-1:2017-05 (D) 
 
 
Stahldraht und Drahterzeugnisse - Überzüge aus Nichteisenmetall auf Stahldraht - 
Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 10244-1:2009 + AC:2011 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Anforderungen an den Überzug ...................................................................................................................... 4 
4.1 Anforderungen an bestimmte Arten Metall oder Legierung .................................................................. 4 
4.2 Masse des Überzuges ........................................................................................................................................... 4 
4.3 Aussehen des Überzuges .................................................................................................................................... 5 
4.4 Spezielle Oberflächenausführungen .............................................................................................................. 5 
4.5 Haftfestigkeit des Überzuges ............................................................................................................................ 5 

5 Prüfungen ............................................................................................................................................................... 6 
5.1 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 
5.2 Bestimmung der Masse des Überzuges ......................................................................................................... 6 
5.2.1 Gravimetrisches Verfahren ............................................................................................................................... 6 
5.2.2 Alternative Methoden ......................................................................................................................................... 8 
5.3 Prüfung der Haftfestigkeit ................................................................................................................................. 8 
5.4 Wiederholungsprüfungen ................................................................................................................................. 8 
 


		2024-05-04T18:16:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




