
 

   - 1 -

DIN 13977:2009-05 (D) 
 
 
Zahnheilkunde - Heidemannspatel 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................4 
4 Einteilung ...............................................................................................................................................4 
5 Anforderungen.......................................................................................................................................4 
5.1 Maße........................................................................................................................................................4 
5.2 Werkstoff ................................................................................................................................................6 
5.3 Handgriff.................................................................................................................................................6 
5.4 Spatelblatt ..............................................................................................................................................6 
5.5 Oberfläche..............................................................................................................................................6 
5.6 Autoklavenbeständigkeit ......................................................................................................................6 
6 Prüfverfahren .........................................................................................................................................7 
6.1 Sichtprüfung ..........................................................................................................................................7 
6.2 Maße........................................................................................................................................................7 
6.3 Prüfung der Beständigkeit ...................................................................................................................7 
6.3.1 Prüffolge und -zyklen............................................................................................................................7 
6.3.2 Prüfung im Autoklaven .........................................................................................................................7 
6.3.3 Entfernen von Flecken..........................................................................................................................7 
7 Kennzeichnung......................................................................................................................................7 
 


		2024-04-20T02:29:32+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




