
 

   - 1 -

DIN 13907:2007-01 (D) 
 
 
Zahnheilkunde - Polymerisationsschrumpfung von Füllungswerkstoffen 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................3 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................3 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................4 
4 Prüfverfahren .........................................................................................................................................4 
4.1 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................4 
4.2 Allgemeines ...........................................................................................................................................4 
4.3 Materialien und Reagenzien .................................................................................................................5 
4.4 Geräte .....................................................................................................................................................6 
4.5 Auftriebsmedium...................................................................................................................................6 
4.6 Vorbehandlung der Kompositpasten ..................................................................................................7 
4.7 Bestimmung der Polymerisationsschrumpfung ................................................................................8 
4.8 Prüfbericht ...........................................................................................................................................12 
 


		2026-06-07T03:47:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




