DIN EN ISO 11494:2019-12 (D)

Schmuck und Edelmetalle - Bestimmung von Platin in Platinschmucklegierungen -
ICP-OES-Verfahren unter Verwendung eines internen Standardelements (ISO
11494:2019); Deutsche Fassung EN ISO 11494:2019

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
2002 o) o 4
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 6
2 V0D o 4 T U e e R ) 6
3 2T o4 i 6
4 Kurzbeschreibung......sss s 6
5 T Yo 1 174 L) o 6
6 2 N 111D 7
7 ProDENANINE ... R 7
8 22 3 221 1 L) 7
8.1 Interne StandardlOSUNG ... 7
8.2 LG UL 0] 3 o) o LR 0 = o 7
8.3 o0 0] 02 11 TR0 T 7
8.4 Praparation einer Platinlegierungslosung mit Ruthenium, Iridium oder Wolfram..........cessusununs 8
8.5 ML ESSUIZEIN «.uucurucunsesssssessssnssssssasssnsssasasssassssssesssesssesesesenE s e e R AR E RS AR E AR SRR R AR AR AR A AR AR RS LRSS R LA AR AR SRR SRR RERERRRRRR SRR AR R R RS 8
9 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse.......sssssssssssns 8
9.1 2723 Q=T ol 11111 o 8
9.2 WiederholpraziSion .. s 10
10 5 o 01 o (ol 0L 10
LIiteratuUlNINWEISE ...ttt A AR RS RS E R EREEERERERRRRRRRRRR R 11



		2026-07-12T02:49:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




