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Verbindung mit Gaszählern und Druckregelgeräten 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 

4 Anforderungen an Dichtungen ......................................................................................................................... 6 
4.1 Dichtungswerkstoffe ........................................................................................................................................... 6 
4.2 Abmessungen der Dichtungen ......................................................................................................................... 6 
4.3 Druckstufe .............................................................................................................................................................. 6 
4.4 Höhere thermische Belastbarkeit ................................................................................................................... 7 

5 Prüfungen ............................................................................................................................................................... 7 
5.1 Prüflaboratorien ................................................................................................................................................... 7 
5.2 Prüfgegenstände und Prüfunterlagen ........................................................................................................... 7 
5.3 Prüfung des Dichtungswerkstoffes ................................................................................................................. 7 
5.4 Prüfung der Ausführung der Dichtung .......................................................................................................... 8 
5.5 HTB-Prüfung .......................................................................................................................................................... 8 
5.5.1 Vorbereitung der Prüfverbindungen ............................................................................................................. 8 
5.5.2 Dichtheitsprüfung ................................................................................................................................................ 9 
5.5.3 Prüfung der höheren thermischen Belastbarkeit ...................................................................................... 9 

6 Kennzeichnung ....................................................................................................................................................10 
 


		2024-05-02T14:51:32+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




