
 
 - 1 - 

DIN 459-2:1995-11 (D) 
 
 
Baustoffmaschinen - Mischer für Beton und Mörtel - Teil 2: Verfahren zur Prüfung der 
Mischwirkung von Betonmischern 
 
 
Inhalt            Seite 
 
1         Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 1 
 
2         Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 1 
 
3         Zweck ...................................................................................................................................................... 1 
 
4         Prüfaufbau .............................................................................................................................................. 1 
4.1      Allgemeines ........................................................................................................................................... 1 
4.2      Beschicken des Mischers ..................................................................................................................... 1 
4.3      Entleeren des Mischers ........................................................................................................................ 1 
4.4      Mischdrehzahl ........................................................................................................................................ 2 
 
5         Prüfung der Mischwirkung und Mischleistung .................................................................................. 2 
5.1      Mischwirkung und Mischleistung ........................................................................................................ 2 
5.2      Prüfbetone 2 ........................................................................................................................................... 4 
5.3      Betriebsbedingungen für die Prüfung................................................................................................. 4 
5.3.1   Absatzweise arbeitender Mischer ........................................................................................................ 4 
5.3.2   Stetig arbeitender Mischer ................................................................................................................... 4 
5.4      Prüfverfahren ......................................................................................................................................... 4 
5.4.1   Probenahme ........................................................................................................................................... 4 
5.4.2   Probengröße und -anzahl ..................................................................................................................... 4 
5.4.3   Bestimmung der Feststoffanteile ........................................................................................................ 4 
5.4.4   Bestimmung des Wassergehaltes ....................................................................................................... 4 
5.4.5   Bestimmung der Konsistenz ................................................................................................................ 4 
 
6         Auswertung ............................................................................................................................................ 5 
6.1      Gleichmäßigkeit ..................................................................................................................................... 5 
6.2      Spielzeit .................................................................................................................................................. 5 
6.3      Nenninhalt und Füllungsverhältnis ..................................................................................................... 5 
6.4      Darstellung des Prüfergebnisses ........................................................................................................ 5 
 
Anhang A (informativ) Formblatt für den Prüfbeton PB-1 ........................................................................... 6 
 
Anhang B (informativ) Formblatt für den Prüfbeton PB-2 ........................................................................... 7 
 
Anhang C (informativ) Formblatt für den Prüfbeton PB-3 ........................................................................... 8 
 
Anhang D (informativ) Formblatt für den Prüfbericht .................................................................................. 9 
 
Anhang E (informativ) Formblatt für den Prüfbericht ................................................................................. 10 
 
Anhang F (informativ) Erläuterungen ........................................................................................................... 11 
 


		2024-05-03T03:13:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




