
 
 - 1 - 

DIN EN 10240:1998-02 (D) 
 
 
Innere und/oder äußere Schutzüberzüge für Stahlrohre - Festlegungen für durch 
Schmelztauchverzinken in automatisierten Anlagen hergestellte Überzüge; Deutsche 
Fassung EN 10240:1997 
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