
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 13919-2:2020-05 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2020-03-27 
 
Elektronen- und Laserstrahl-Schweißverbindungen - Anforderungen und 
Empfehlungen für Bewertungsgruppen für Unregelmäßigkeiten - Teil 2: Aluminium, 
Magnesium und ihre Legierungen und reines Kupfer (ISO/DIS 13919-2:2020); 
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 13919-2:2020 
 
Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on 
quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium, magnesium and their alloys and 
pure copper (ISO/DIS 13919-2:2020); German and English version prEN ISO 13919-
2:2020 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 7 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 7 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 8 
4 Symbole ................................................................................................................................................................... 8 
5 Bewertung von Schweißungen ........................................................................................................................ 9 
Anhang A (informativ)  Beispiele für die Bestimmung des prozentualen Anteils (%) der 

Porosität ................................................................................................................................................................21 
Anhang B (informativ)  Zusätzliche Informationen für den Gebrauch dieser Norm ..................................23 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................24 
 


		2024-04-29T05:25:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




