
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 15611:2022-08 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2022-07-08 
 
Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Qualifizierung aufgrund von vorliegender schweißtechnischer Erfahrung (ISO/DIS 
15611:2022); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 15611:2022 
 
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - 
Qualification based on previous welding experience (ISO/DIS 15611:2022); German 
and English version prEN ISO 15611:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 8 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 9 
Einleitung ........................................................................................................................................................................... 10 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................................... 11 
2 Normative Verweisungen ............................................................................................................................... 11 
3 Begriffe ................................................................................................................................................................. 12 
4 Vorläufige Schweißanweisungen (pWPS) ................................................................................................. 12 
5 Qualifizierung des Schweißverfahrens ...................................................................................................... 12 
6 Vorhandene vorliegende schweißtechnische Erfahrung ..................................................................... 13 
7 Geltungsbereich ................................................................................................................................................. 13 
8 Gültigkeit .............................................................................................................................................................. 13 
9 Bericht über die Qualifizierung des Schweißverfahrens (WPQR) .................................................... 13 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 15 
 


		2024-04-24T12:35:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




