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Schweißzusätze - Prüfverfahren - Teil 3: Prüfung zur Einteilung der Schweißzusätze 
nach ihrer Eignung für Schweißpositionen und Wurzeleinbrand an Kehlnähten (ISO 
15792-3:2000, enthält Cor. 1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 15792-3:2008 
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