DIN EN ISO 14344:2010-06 (D)

SchweilRzusatze - Beschaffung von SchweiRzusatzen (ISO 14344:2010); Deutsche
Fassung EN ISO 14344:2010

Inhalt Seite

R 0T T o Y 3
1 AnNwendungsbereiCh ... ——————————— 4
2 7T |4 PSR 4
3 e 1= 013 4 =T 1 3T SRR 5
3.1 0 = 0 =Y 0T 5
3.2 85T o3 00 L= P21 0 T N 0T 50T 0 = N 5
3.3 Kontrollierte chemische ZusammensetZung....... ... s s ssnns 5
3.4 UMhUHUNGSMISCRUNG....coiiiiiic et s e e e s s s snms e e e e s s s s amnnn e e e e s snssssnennenennnnsnnnnns 6
3.5 [T £ Y i = 6
3.6 Pulver zum UnterpulversChWeiBen........... ... s 6
4 Einteilung der Fertigungseinheit ..........cccceiiiiiiniin 7
41 Massivdrahte, Massivbander, Massivstiabe und SchweiBzusatz-Einlegestreifen. .......................... 7
e B0 T = =7 = T T [ 7
e B (< = =17 =Y. T 7
e T N (- T = 30 2 7
e I N (- T = T8 7
4.2 Flilldrahtelektroden und FUIISLEDE ..........cciiiiiiieeeiiiiiiiirie s rsrsssess s e s s esssss e s e s s es s s s e s e s s nnnsssnnnassreens 7
728 TR < - =7 - Y e O 7
2 < - =17 - Y 2O 7
2 S < - =17 - Y [ O 7
2 S < - =17 - Y [ 8
4.3 Umhiillte Stabelektroden ..... ... i rsas s s sa e e s rreana s e anass s rennsssseanssssennnsnnrenn 8
e T < = =7 - T s 8
N < - =17 - X 0 8
T = =7 - Y 0 8
T S (= =7 - YN 0 8
e < - T3 = T 03 8
4.4 Pulver zum UnterpulverSChWeiBen..............eeiiiiiiiiccceerriss s sssssse s s sssssssssssses s s s esssssssssssnenssassssnnnns 8
0 B0 T < - =7 - Y e O 8
O By (< - =17 - Y 2O 8
5 10T 4= 1. T R PSSP 9
5.1 N = 0 L= 0T 9
5.2 g T3 1 = 9
5.3 o T3 1 =2 9
5.4 g T3 1 =0 2 9
5.5 T3 1 = 9
5.6 g T3 1 = 10
5.7 g T3 1 = 10
6 ==X o7 7= 41T |01 T 11
6.1 N0 =Y 0 L= 0 = 11
6.2 Bescheinigung durch den Hersteller......... s nnnnn 11
6.3 Bescheinigung durch einen zwischengeschalteten Lieferanten ...........ccccccviriiiiccciicmnnnnincccccinnnes 11
6.4 Bescheinigung durch einen Dritten......... ... s s 11
L= = 1 0] T LY== 12



		2024-05-07T19:29:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




