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Schweißzusätze - Prüfverfahren - Teil 1: Prüfverfahren für Prüfstücke zur Entnahme 
von Schweißgutproben an Stahl, Nickel und Nickellegierungen (ISO 15792-1:2000 + 
Amd 1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 15792-1:2008 + A1:2011 
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