
 

   - 1 -

DIN 8526:2016-03 (D) 
 
 
Prüfung von Weichlötverbindungen - Spaltlötverbindungen, Scherversuch, 
Zeitstandscherversuch 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Proben ...................................................................................................................................................................... 4 
4.1 Probenform ............................................................................................................................................................ 4 
4.2 Grundwerkstoff für die Probe .......................................................................................................................... 6 
4.3 Lötgerät ................................................................................................................................................................... 7 
4.4 Herstellen der Probe ........................................................................................................................................... 8 
4.5 Probenanzahl ......................................................................................................................................................... 8 

5 Prüfgeräte ............................................................................................................................................................... 9 
5.1 Scherversuch .......................................................................................................................................................... 9 
5.2 Zeitstandscherversuch ....................................................................................................................................... 9 

6 Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung ..................................................................................10 
6.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................10 
6.2 Scherversuch ........................................................................................................................................................10 
6.3 Zeitstandscherversuch .....................................................................................................................................10 

7 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................10 

Anhang A (informativ)  Erläuterungen ......................................................................................................................11 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................12 
 


		2026-06-21T18:56:13+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




