DIN EN 876:1995-10 (D)

Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen -
Langszugversuch an SchweiBgut in SchmelzschweiBverbindungen; Deutsche

Fassung EN 876:1995

Inhalt Seite
R0 o) o 2
1 AnWendungSbereiCh ... —————————— 2
2 Normative VErweiSUNGEN ......ccccciiiiiiiiiiisieiiiisrs i sssss s s s s s s e s s e n s sa s ann e na e e e ea s ann e e san 2
B 1 {1 2
4 Benennungen UNd SYMDOIE ..o 2
L S (e o 1= 3 - 1 4T - 2
L0t O 1 = 1413 = 2
L 72 4 (= 1 =Y T T2 10 T T 2
5.3 Warmebehandlung und/oder AUShEIreN ... s mne e e e e s 3
L S o U= =3 1= [0 o ' 3
6 Maschinelle Bearbeitung der Proben ... sr s s sresss s ssssss s s ss s s s s s s s s s s ssssss s s sssssssssssnnnnnns 3
g T T 3
07 - - 3
6.3 ODErflACRENGULE .......oooiiiiiiie e 3
A o 1 Y=Y 114 Vo 113V = o 4
8  PrufergebiSSe ... e 4
LS TR T - 1T =T 43 =Y 3o 4
8.2 Beurteilung der BruChflAChEN ... s 4
9 PrufberiCht ... e 4
Anhang A (informativ) Prufbericht ... 4



		2026-05-11T11:43:25+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




