DIN EN ISO 22826:2021-05 (D)

Zerstorende Prifung von SchweiBungen an metallischen Werkstoffen - Harteprifung
an durch Laser- und ElektronenstrahlschweiBung hergestellten SchweiBungen
(Vickers- und Knoop-Hartepriifung) (ISO 22826:2005); Deutsche Fassung EN ISO
22826:2021

Inhalt Seite
2000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
D0 1T 13 U 5
1 Anwendungsbereich..... s ————————————————— 6
2 V0D o 4B U A a1 ) 6
3 0 F o) 14 =) 1 T, 6
4 Symbole und AbKUIZUNGEN ... s s anass 7
5 Vorbereitung der Probe ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssssasss 7
6 PrifVerfalren . ————————————————— 8
6.1 ALLGEIMEINES ....cucuciirirniisisr s ss s E AR R AR AR AR AR AR AR AR AR AR RS R AR AR R RS RS RS R R R R RE AR R RS 8
6.2 PrUfUNGSTYP i RS R RS A R S R S R S R 8
6.3 Anforderungen an die Priflage .......ccrmmmmsmsmnsmsmsmsmmsmssmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 8
6.4 Einzelne Eindriicke (Priftyp E) ..cmmmimmisssnssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 11
6.4.1 Hartepriifung des SChweiRgutes ... ——————————————— 11
6.4.2 HArteprifung der WEZ ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 11
6.4.3 Hirtepriifung des Grundwerkstoffes ..., 11
6.5 Reihe von Eindriicken (Priftyp R)....cmmimmismnsissssssssnssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13
7 PrifergebniSSe . 16
8 PrUfDeriChE o 16
Anhang A (informativ) Auswahl der PriffRraft.....sssssssssssssss 17
Anhang B (informativ) Beispiel eines Vordrucks fiir einen Priifbericht — Hirtepriifung Typ E ......... 20
Anhang C (informativ) Beispiel eines Vordrucks fiir einen Priifbericht — Hartepriifung Typ R ......... 22
LIiteratuUrNINWEeISe ...t e e e eSS 24



		2026-07-11T04:02:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




