
 

   - 1 -

DIN EN ISO 15612:2004-10 (D) 
 
 
Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Qualifizierung durch Einsatz eines Standardschweißverfahrens (ISO 15612:2004); 
Deutsche Fassung EN ISO 15612:2004 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort................................................................................................................................................................ 3
Einleitung ............................................................................................................................................................ 4
1 Anwendungsbereich............................................................................................................................. 4
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4
3 Begriffe................................................................................................................................................... 5
4 Vorläufige Schweißanweisung (pWPS)................................................................................................ 5
5 Qualifizierung durch Einsatz des Standardschweißverfahrens......................................................... 5
5.1 Allgemeines............................................................................................................................................ 5
5.2 Grundwerkstoff ...................................................................................................................................... 6
6 Anwendung eines Standardschweißverfahrens ................................................................................. 6
6.1 Allgemeines............................................................................................................................................ 6
6.2 Bezogen auf den Anwender eines Standardschweißverfahrens ....................................................... 6
6.3 Bezogen auf die schweißtechnische Ausrüstung............................................................................... 6
6.4 Bezogen auf das Personal .................................................................................................................... 7
7 Gültigkeit ................................................................................................................................................ 7
8 Vorbereitung und Dokumentation ........................................................................................................ 7
Anhang ZA (normativ)  Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europäischen Publikationen ................................................................................... 8
Literaturhinweise................................................................................................................................................ 9


		2026-06-26T16:40:05+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




