DIN EN ISO 17642-3:2005-09 (D)

Zerstorende Prufung von Schweil3verbindungen an metallischen Werkstoffen -
Kaltrissprufungen fur Schweilungen - Lichtbogenschweil3prozesse - Teil 3:
Fremdbeanspruchte Prifungen (ISO 17642-3:2005); Deutsche Fassung EN ISO 17642-
3:2005
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