
 

   - 1 -

DIN ISO 10966:2012-02 (D) 
 
 
Sport- und Freizeitgerät - Flächengebilde für Vorzelte - Anforderungen (ISO 
10966:2011) 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Nationales Vorwort ......................................................................................................................................... 3 
Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise ................................................................................ 4 
Einleitung ........................................................................................................................................................ 5 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 6 
2 Normative Verweisungen ................................................................................................................. 6 
3 Begriffe ............................................................................................................................................... 7 
4 Mindestanforderungen und Prüfverfahren ..................................................................................... 7 
4.1 Allgemeines ....................................................................................................................................... 7 
4.2 Beschichtete Dächer aus textilen Flächengebilden für Typen R und T ...................................... 8 
4.3 Unbeschichtete Dächer aus textilen Flächengebilden für Typen R und T .................................. 8 
4.4 Beschichtete Wände aus textilen Flächengebilden für Typen R und T ....................................... 9 
4.5 Unbeschichtete Wände aus textilen Flächengebilden für Typen R und T .................................. 9 
4.6 Dächer und Wände für Typ W ........................................................................................................ 10 
4.7 Kältebruchbeständigkeit................................................................................................................. 10 
4.8 Maßstabilität ..................................................................................................................................... 10 
4.9 Farbechtheit ..................................................................................................................................... 10 
4.10 Reißfestigkeit der Innenwerkstoffe ................................................................................................ 11 
4.11 Witterungsbeständigkeit................................................................................................................. 11 
4.12 Entflammbarkeit .............................................................................................................................. 11 
5 Kennzeichnung ................................................................................................................................ 11 
Literaturhinweise .......................................................................................................................................... 12 
 


		2024-05-03T02:59:13+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




