
 

   - 1 -

E DIN 876-2:2009-11 (D) 
Erscheinungsdatum: 2009-11-23 
 
Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Prüfplatten - Teil 2: Prüfplatten aus 
Gußeisen; Anforderungen, Prüfung 
 
 
Inhalt            Seite 
 

1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................3 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................3 
3 Maße, Bezeichnung...........................................................................................................................3 
3.1 Maße....................................................................................................................................................3 
3.2 Bezeichnung ......................................................................................................................................5 
4 Anforderungen...................................................................................................................................5 
4.1 Allgemeines .......................................................................................................................................5 
4.2 Referenzklima ....................................................................................................................................5 
4.3 Tragende Flächen..............................................................................................................................5 
4.4 Welligkeit ............................................................................................................................................6 
4.5 Ebenheitstoleranz t1 der Prüffläche ................................................................................................6 
4.6 Nuten...................................................................................................................................................7 
4.6.1 Allgemeines .......................................................................................................................................7 
4.6.2 Führungsnuten ..................................................................................................................................8 
4.6.3 Spannnuten........................................................................................................................................9 
4.7 Gewinde- und Passbohrungen ......................................................................................................10 
4.8 Seitenflächen ...................................................................................................................................10 
4.9 Randabfall und Kanten ...................................................................................................................10 
4.10 Steifigkeit .........................................................................................................................................10 
4.11 Werkstoff und Ausführung.............................................................................................................10 
5 Prüfung.............................................................................................................................................10 
5.1 Allgemeines .....................................................................................................................................10 
5.2 Tragende Flächen............................................................................................................................10 
5.3 Welligkeit ..........................................................................................................................................10 
5.4 Prüfung der Ebenheitsabweichungen...........................................................................................11 
5.5 Nachweis der Übereinstimmung mit der Spezifikation ...............................................................11 
6 Kennzeichnung................................................................................................................................11 
Anhang A (informativ)  Anwendungshinweise..........................................................................................12 
 


		2026-10-28T23:50:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




