
 

   - 1 -

DIN 55543-5:2017-10 (D) 
 
 
Verpackungsprüfung - Prüfverfahren für Verpackungsfolien - Teil 5: Bestimmung der 
Verbundhaftung 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Geräte ....................................................................................................................................................................... 5 

5 Proben und Probekörper ................................................................................................................................... 6 
5.1 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 
5.2 Form und Anzahl der Probekörper ................................................................................................................ 6 
5.3 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 6 
5.3.1 Probenvorbereitung für Streifenprüfung und Streifenprüfung mit Rolle ......................................... 6 
5.3.2 Probenvorbereitung für Verfahren nach Abschnitt 6.3 ........................................................................... 6 
5.4 Konditionierung ................................................................................................................................................... 7 
5.5 Prüfklima ................................................................................................................................................................ 7 
5.5.1 Feuchteempfindliche Probekörper ................................................................................................................ 7 
5.5.2 Feuchteunempfindliche Probekörper ........................................................................................................... 7 

6 Durchführung ........................................................................................................................................................ 7 
6.1 Streifenprüfung (Schälwinkel 90° oder 180°) ............................................................................................. 7 
6.2 Streifenprüfung mit Rolle (Schälwinkel 90°) .............................................................................................. 9 
6.3 Träger basierte Prüfung (Schälwinkel 180°) ............................................................................................10 

7 Auswertung ..........................................................................................................................................................12 

8 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................12 
 


		2026-05-11T02:03:19+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




