DIN EN 16056:2023-07 (D)

Einfluss metallischer Werkstoffe auf Wasser fiir den menschlichen Gebrauch -
Verfahren zur Ermittlung des Passivverhaltens von nichtrostenden Stahlen und
anderen Legierungen; Deutsche Fassung EN 16056:2023

Inhalt Seite
EUTOPAISCRES VOTWOT T ciuiiiiiiaimsmssssssmssissssssssssssnsssasssssssssssssssassssssassssssssasssss sassssssssas sess sas s ss sasas sess sasssss sasss s sssssassnsssasassnsssasss 5
EINIEITUNG vt s AR AR AR AR RS RS RS R R R SRR R RS 6
1 ANWendungshereiCh..... s ——————————————————————————— 7
2 NOIMAtIVE VEIWEISUNZEI ...c.uciuceiiisrisessssssssssssssssssssssssssssssssss s sss e s se s s a s s e e b e A e e SR e AR R AR SRR R AR SR A e R n e e RS 7
3 27 o3 i (O 7
4 L1 RT3 7
5 g 0T T T < o 8
6 o 0100 0D g LD 8
7 Durchfilhrung der Prifung.......cmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssss s 9
8 Auswertung der Prifergebnisse.. ... 9
9 5 000 0 1<) o o] 9
Anhang A (normativ) Messzelle und Darstellung der Ergebnisse.........ss 11
Bilder

Bild A.1 — Aufbauschema fiir die langsame PolarisationSprifung..........u—————— 11
Bild A.2 — Schema einer Stromdichte-Potential-Kurve (schrittweise Erh6hung des Potentials)......... 12
Bild A.3 — Schema einer Stromdichte-Potential-Kurve (konstante Polarisationsrate).........cusssrsesenans 13



		2026-04-17T11:26:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




