
 

   - 1 -

DIN 1186-100:2024-08 (D) 
 
 
Deckwerke aus Beton im Wasserbau - Teil 100: Bewertung der Konformität für 
verzahnte Deckwerksteine in Ergänzung zu DIN 1186-1 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 
4 Konformität ............................................................................................................................................................ 4 
4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 4 
4.2 Erstprüfung ............................................................................................................................................................ 4 
4.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 4 
4.2.2 Umfang der Erstprüfung .................................................................................................................................... 5 
4.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ................................................................................................ 5 
4.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 5 
4.3.2 Umfang der WPK ................................................................................................................................................... 6 
4.4 Fremdüberwachung und Zertifizierung ....................................................................................................... 7 
4.4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
4.4.2 Stichprobenprüfung ............................................................................................................................................ 7 
4.4.3 Umfang der Stichprobenprüfungen ................................................................................................................ 7 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................... 9 
 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Prüfplan Erstprüfung ................................................................................................................................ 5 

Tabelle 2 — Werkseigene Produktionskontrolle — Prüfplan für die Prüfung des Endproduktes .......... 6 

Tabelle 3 — Prüfplan für Stichprobenprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung ............................. 7 

 


		2026-06-24T23:45:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




