DIN ISO 11277:2002-08 (D)

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der PartikelgroBRenverteilung in Mineralbéden -
Verfahren mittels Siebung und Sedimentation (ISO 11277:1998 + ISO 11277:1998
Corrigendum 1:2002)

Inhalt Seite
7o T o 4
1] =T T T 4
1 AnwendungsbereiCh ... ——————————— 5
2 Normative VerweiSUNQGEN ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsnsnsnns 5
3 Begriffe und SYmDBOIe ... e n s 5
4 L€ 0T ' | Vo 1= o PSP 6
5 Probenahme im GelaANde ... 8
6 Probenvorbehandlung ... —————_— 9
7 Trockensiebung (Material > 2 MM) ... ————— 9
71 ] [ 1= 4 L= g T 9
7.2 7= - | - 9
7.3 [ L0211 o] U 3 T R 9
7.4 Berechnung und Darstellung der ErgebnisSse ... s s ssssss s sn s 10
8 Nasssiebung und Sedimentation (Bodenmaterial < 2 mm) .......cccccmmmiiiiiccccciemrrere e 10
8.1 1o 1= 3 = 1 = 10
8.2 = - 1 1
8.3 == T = o 4 - o 19
8.4 KalibrieruUNgen ........ooiiieiiiiie i 19
8.5 UntersuchungSprobe ... 20
8.6 Zerstérung der organischen Substanz ..o —————— 20
8.7 Entfernen der I6slichen Salze und VON GiPS ......cccoicccicemimriniiinsccssseer s sss s ssssse e e e s s s ssnnenes 21
8.8 [ 1] o 7= o 1= U T o 22
8.9 Nasssiebung bei 0,063 MM ... 22
8.10 SediMENtAtioN ... e 23
8.11 Berechnung der Ergebnisse fiir die Fraktionen <2 mm ..........ccccovimmimiiniccccssecenes s s s sssseeenns 24
9 - A 1= T o 25
10 PrifberiCht ... e 25
Anhang A (normativ) Bestimmung der PartikelgroRenverteilung von vor der Analyse nicht
getrocknetem mineralischem Bodenmaterial ...........ccccoeriiiiiiiiiiiisss s s 26
A1 Einleitung ... rnn 26
A.2 Verfahren fiir den Riickstand auf einem Sieb mit 2 mm Offnungsweite ..........c.ccccecvcmeernnnnn. 26
A3 L0 L0 =Y T Lo 10T Yo L= o e = 27
A4 DISPErgieren ... 27
A.5 Sieben bei 2 mm OffNUNGSWEILe ......ccvviiiiiir e ————— 27
A.6 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse ........cccccccminiiimminnimneness e 28
A7 Nasssiebung von Material mit einem Durchmesser <2 mm ........cccceviniimeninnnsrese, 28



A.8 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse .........cccccoviimiiniinnisnsnse e 28
A9 PrifberiCht ... e nnn e 28
Anhang B (normativ) Bestimmung der PartikelgroRenverteilung von Mineralbéden mit einem
Araometerverfahren nach dem Zerstéren der organischen Substanzen ...........cccoccniiinennn. 29
B.1 T 1 =T 10 g ' 29
B.2 L =T - 1 29
B.3 [T Vo 1= - o 31
B.4 Kalibrierungen und Korrekturen ... s sssssssssssssssssssssssnsssnsnsnsas 31
B.5 Sedimentation ... ——————————— 34
B.6 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse ..........ccccooiiiiiniinninnninnninsnssssssssssssssssssssss s 35
B.7 e 0T o 0 37
Anhang C (informativ) LiteraturhinWeise ..........ccoociiiniiiinii 38



		2026-05-20T17:43:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




