DIN ISO 10129:2019-04 (D)

Gleitlager - Prufung von Lagerwerkstoffen - Korrosionsbestandigkeit gegenuber
Schmierstoffen bei statischer Beanspruchung (ISO 10129:2017)

Inhalt Seite
A= 10 00 1 T Lo Y0 o ) o 3
Nationaler Anhang NA (informativ) LiteraturhinWeise ... 4
0] 00 o 5
EINIEITUNG o AR AR R AR R R AR R SRR AR AR RS 6
1 AnWendungshereiCh. ... ———————————————————————————— 7
2 JAVEO) o 4T U e e R ) 7
3 BEGIIff@ ot A 7
4 Gesundheit und SicCherheit...... s ——————————————— 7
5 Allgemeine GIUNASALZE .....ccuicsmsissmsssmssssmsssmssssmsmssssssssssssssss s ss s s s s e AR SRR SRR R R R AR R SRR R R R SRR R AR R R AR RS 7
6 Lo 0 003 1 ) i, 8
7 ) 8
8 Vorbereitung der Probemn....... s sssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssssasss 8
9 PrUfVErfaNIen .. e 9
10 Angabe der ErgebniSSe ... s 9
10.1  MaSSEANUETUIIZEI cuururscsessssssessssssssessssssesssnssssessssssssssssassessssssessssssssesssassssesesasseEsEs A EERE LR R SERERE AR R BERE AR AR BE R R AR BE R R R R R RS 9
10.2  MafSANAEIUIZEI .urerserscsrsssassmsssssssssssssssssssssssssssssssssesssasssssssssssess sassssesssas sesssas e e SR LRESERE AR SR EBERE AR R BERE AR AR BE R R RS BR R RRR SR RS 9
10.3  OberflichenVerdnderUnNgeN. ... msssssssssssssnsssssssasssssssss s e s E e R SRR AR R s e s 10
10.4 GefllZeVerdNUerUNGEeN ... RS A AR R R SRR AR AR AR AR R AR R R RS 10
10.5 Artund Beschaffenheit der KorrosionSprodukte ... 10
10.6 Verdnderung des SChMIerstoffs....... s —————————————— 10
11 5 0110 0 7)o (ol L 10
LIiteratuUlNINWEISE ...t A AR RS RS E R E R R R AR AR AR R 12



		2026-04-30T10:18:38+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




