DIN EN 13110:2019-03 (D)

Flussiggas-Gerate und Ausriistungsteile - Ortsbewegliche, wiederbefiillbare
geschweilte Flaschen aus Aluminium fiir Flussiggas (LPG) - Auslegung und Bau;
Deutsche Fassung EN 13110:2012+A1:2017

Inhalt Seite
1 ANWeNndUNGSDEreiCh. .. ——————————————— 7
2 NOTImMAative VEIWeISUINZEIL ...cuuiuicreseiassmsssssssssssssssssssmssssssssasssssssssssess s e s s s sms s s sm s s e e s e s e R R S 7
3 Begriffe und SYMDOIe ... s 8
3.1 3= o 8
3.2 L0720 1100 9
4 LS5 95 €] ) 10
5 X1 1] =Y o 1D 11
5.1 Allgemeine ANfOrderUNGEIN .. ..o msmsmsssmssssssssssssssssss s st s s E e R SRR E SRR E SRR AR SRR R0 11
5.2 Berechnung der zylindrischen WanddicKe.........cumssss 11
5.3 Auslegung der zur Druckrichtung konkaven BOden........oommmmsmssmmsmsmssmssmssssssssmsssssssssssssssssssssassens 12
5.4 Andere BOAeNfOIMEN. ... s e e 12
5.5 DL 0 T U o (o] 13
5.6 AUSIEZUNE AET OffIIUNZEN ..vurueeuessessesse s s ssessse s s s s sessse s s s s e e p e nn s 13
5.7 Auslegung des FlaschenhalSes ... 13
5.8 StaNASICHEIrNEIt .. ———————————————_— 17
5.9 B2 1T Tl L 7/ 18
6 Bau Und AUSTUNIUNG ..o sssas s s s s s s s s assenssass 18
6.1 L1 L 18
6.2 SchweilfRqUalIfiKAtION ..o 18
6.3 Bleche Und Pressteile.... s 18
6.4 SChWeiflVerbindUNGeN ... ... s s e p s e e s 19
6.5 L0 T 11/ Y 0] 1B U 19
L0 I 1) 0010 00 | T 19
LRSI T ) 11 U 19
6.5.3 Abweichung von der GEraden ... s s 19
L S VA ) o 0 )3 1 L - L 19
6.6 Nicht drucktragende Anbauteile ........ccommmmm———————————————————— 19
6.7 WaArmebehandIung ... s s s sassssssss s s sns 20
6.8 Verschluss VON OffUNZEN .......cuurscsessesssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesas 20
7 Priifung und Untersuchung ... 21
7.1 B L) 14 =) 1 L 21
7.2 Arten der Priifung und Beurteilung der Priifergebnisse.........s 21
7.3 Priifmuster und zugehoérige Priifungen und Untersuchungen ..., 22
7.3.1 Zweiteilige FlasChemn ... sssss s sssssss s sss s seans 22
7.3.2 Dreiteilige FIasChen ... s ssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssns 22
7.3.3 Ventilstutzen-SChWeifRNANte ... —————————— 22
7.4 A ) E o] o] o] o 24
7 Y 1 1 =5 T 0 1 LT 24
A 2 € 4 10 0T AT g ] 1] i 24
7.4.3  SChWEIRNANTE ..o R R R e 24
7.5 33 T 0 o1 1 24
7.5.1 Biegepriifung am GrundwerKkstoff ... 24
7.5.2 Biegepriifung quer zu den Schweifdnahten.......c s ————— 25



7.5.3 Kerbbruchversuch quer zu den SchweifSndhten......cumm———————— 25

7.6 Makroskopische Untersuchung der Schweifdndhte ..., 27
T T V) g -1 1) ) | . 27
72T V11 {0 g ) o1 0 ) 27
7.7 Hydraulische Berstpriifung ... s ssssssssssssssass 28
7728 T i 1 1) (=) 28
7 2 11 {0 o o1 0 ) 29
7.8 ErmildUungSVerSUCH ..ttt A e e e 29
7% S 30 TR ) o 1 1) (=) 29
7 2 V11 {0 o o1 0 ) 30
7.9 3 L) o ) ol o 30
7 T V) 1 1) () . 30
Y 11 (03 0 1 D 0 o T, 30
7% 10 . U 510 0 ) o1 30
0 L0 V) =1 1D ) . 30
2 K 18 03 s 1 D 0T o T, 30
7% 1 TR 200 (o) 0 00000 (D 31
7 0 ) -1 1) ) . 31
7% A 2 1 o 114 31
7% 1 T T 410 o) o1 0 ) 31
7.12  DIUCKPTUUIE cucotverarsmsessnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssasssssssssssssssasssssssssss sessssssnssssssssssessssssesssnssssssnssssnses 31
0 R )y 1 1) () . 31
A N 18 L0 0 1 D 0 o T, 31
8 Technische Anforderungen an die BaumusterzulasSung.......c.cummmmmmsmsmsmssmssssmsssssss 33
8.1 Neue FlaschenauSle@GUNG......couuuismsmsmmsmsmsmssmsssmssssssssmssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssasssssssssssssssasssssasssssssssssasssss 33
8.2 Umfang der PrifUngen .....coiimmimsmsisssssssssssissssssssssssssssssss s sssssss s sssss s s ssssssssssessssssssnssassensss 33
8.3 Baumusterzulassungsbescheinigung ... ———————————— 34
9 Anforderungen an die Produktionspriifung und -untersuchung ... 34
9.1 Priifungen und Untersuchungen an allen Flaschen ... 34
9.2 RONEGENPITUNG ... S AR RS 35
9.3 Makroskopische UntersuChung.......ccummmmmmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 35
9.4 Untersuchung der Ventilstutzen-Schweifdnaht ... 35
9.5 Untersuchung der Schweifdndhte von nicht drucktragenden Anbauteilen..........ccocoicinicinscsnsnsnnns 35
9.6 Unzulissige bei der Rontgenpriifung oder makroskopischen Untersuchung

eNtAECKEE FERIET ... e 35
9.7 Priifungen am Produktionslos (mechanische Priifungen/Berstprifungen)........u. 36
£ 28 T o 1015 L1 )50 0 ¢ 1] 0 36
L 2R 2 11 0 X L () 1 1] 0 F 37
0.7.3  Probenanzall ... s 38
9.7.4  ZuSAtzliche UDErPrilfunZEN .....cocumeesmessssesssessssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnaes 39
9.8 Nichterfiillung der Anforderungen der mechanischen Priifung und Berstprifung.........cusesess 39
9.8.1 Mechanische Prifungen......immmimmmsismsssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 39
£ 2R I T 1) 11 39
9.8.3 Wiederholungspriifung fiir das ProduKtionslos ... 39
9.8.4 Wiedervorstellung eines ProduktionSloSes ... 39
9.8.5 Reparatur von SChweif3NARten ... s 40
10 120 1D 0V Tl 0D LD . 40
11 Konformititsbescheinigung ... 40
Anhang A (normativ) KorrosionSpriiffungen...... s 41
A1l Priifung zur Bewertung der Anfalligkeit fiir interkristalline Korrosion ..., 41
2 W0t O o 4 ) ) P 41
A.1.2 Vorbereitung der Proben vor der KOrroSionSatZung .......cmsmmssmssmssmssssmssssssssssssssssssssssssssssssassnss 41
Al1.21 Erforderliche ChemiKalien ... sssssssssssssssasasass 41
A.1.2.2 =] i £ 11 ) 41
A. 1.3 KOTTOSIONSAtZUNGSPIOZESS. ocuucrrsrssrsessrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassses e aas s s S AR R R R AR R R AR R R AR R R R AR R R RR R R R R R AR RERRES 42

-2-



A1.3.1 Erforderliche ChemiKalien ......iiiiieiisiiesiessssissssssss s sssssssssssssnssssssssssssssnsssssassssnsssmssssssnsssnsssnns 42

A.1.3.2 BT Y 1) T 42
A.1.4 Vorbereitung der Proben fiir die Untersuchung.......ccummmmmmmmmmssssssssssssss 43
Al141 23 3 221 1)) T 43
A.1.5 Mikroskopische Untersuchung der Proben ... 43
A.1.6 Auswertung der mikroskopischen Untersuchung........ssss, 43
A.2 Priifung zur Bewertung der Anfilligkeit fiir SpannungsKorrosSion.....cmmmmsmsmsssssesnns 43
L W0 O = (4] ) T 43
A.2.2 Vorbereitung der Oberfliche vor der Priifung ... 44
W T = 21 1) 44
A.2.3.1 Herstellung der KOrrosiven LOSUNE ......cumsmsmsmsmssssmsmsmssssssmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 44
A.2.3.2 Spannungsbeaufschlagung der Probe.......s s 46
A.2.4 Auswertung der Ergebnisse ... 48
A.2.5 Metallographische Untersuchung (zusitzliche Untersuchung) ... 48
A3 Endergebnis der Korrosionsprifungen ... 48
A4 o0 3107 J o ol L 49
LIiteratuUrNINWEISE ...t A AR AR E RS R R 50



		2026-04-17T02:21:38+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




