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Fördergurte - Verfahren zur Bestimmung der Weiterreißfestigkeit von Textil-
Fördergurten (ISO/FDIS 505:2017); Deutsche und Englische Fassung FprEN ISO 
505:2017 
 
Conveyor belts - Method for the determination of the tear propagation resistance of 
textile conveyor belts (ISO/FDIS 505:2017); German and English version FprEN ISO 
505:2017 
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