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DIN EN ISO 283:2008-02 (D) 
 
Textilfördergurte - Zugfestigkeit bei voller Gurtdicke, Bruchdehnung und Dehnung 
bei breitenbezogener Bruchkraft - Prüfverfahren (ISO 283:2007); Deutsche Fassung 
EN ISO 283:2007 
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