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Klassifizierung von Holzklebstoffen für nicht tragende Holzprodukte zur Verwendung 
im Außenbereich; Deutsche und Englische Fassung prEN 17619:2020 
 
Classification of wood adhesives for non-structural timber products for exterior use; 
German and English version prEN 17619:2020 
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