
 

   - 1 - 

E DIN EN 18381:2026-08 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2026-07-17 
 
Biologische Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Vorbereitung von 
Prüfkörpern aus Holz- und Holzprodukten vor der Auswaschprüfung; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 18381:2026 
 
Biological durability of wood and wood-based products - Preparation of wood and 
wood-based material specimens before leaching testing; German and English 
version prEN 18381:2026 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 5 
Einleitung .................................................................................................................................................................................. 6 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 7 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 7 
3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 7 
4 Allgemeine Überlegungen .................................................................................................................................... 7 
5 Prüfkörper ................................................................................................................................................................. 8 
5.1 Prüfsystem ................................................................................................................................................................. 8 
5.2 Holzarten .................................................................................................................................................................... 8 
5.3 Holzqualität und Holzfeuchte ............................................................................................................................. 8 
5.4 Abdichtung an den Hirnflächen .......................................................................................................................... 9 
5.5 Vorbereitung der behandelten Prüfkörper ................................................................................................... 9 
5.6 Klimatisierung der Prüfkörper nach der Behandlung ............................................................................... 9 
5.7 Vorbereitung und Auswahl der Prüfkörper .................................................................................................. 9 
5.8 Schutzmittel ............................................................................................................................................................... 9 
6 Angaben, die in den Prüfbericht aufzunehmen sind ................................................................................ 10 
Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 11 
 


		2026-07-02T22:24:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




