
 

   - 1 -

DIN CEN/TS 16209:2022-05 (D) 
 
 
Möbel - Klassifizierung von Möbeloberflächen; Deutsche Fassung CEN/TS 
16209:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Klassifizierung ....................................................................................................................................................... 6 
4.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
4.2 Klassifizierung der Beständigkeit gegen trockene Hitze ........................................................................ 6 
4.3 Klassifizierung der Beständigkeit gegen feuchte Hitze ........................................................................... 6 
4.4 Klassifizierung der Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten ................................................................ 7 
4.5 Klassifizierung der Abriebfestigkeit .............................................................................................................. 8 
4.6 Klassifizierung der Kratzfestigkeit ................................................................................................................. 8 
4.7 Klassifizierung der Mikrokratzbeständigkeit ............................................................................................. 9 
5 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 9 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 10 
 


		2026-06-24T22:42:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




