
 
 - 1 - 

DIN EN 1313-2:1999-01 (D) 
 
 
Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 2: 
Laubschnittholz; Deutsche Fassung EN 1313-2:1998 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
 
1    Anwendungsbereich .................................................................................................................................. 3 
 
2    Normative Verweisungen .......................................................................................................................... 3 
 
3    Definitionen ................................................................................................................................................. 3 
 
4    Feuchtegehalt ............................................................................................................................................. 3 
 
5    Maßänderung aufgrund von Änderung im Feuchtegehalt ..................................................................... 3 
 
6    Zulässige Abweichungen .......................................................................................................................... 4 
 
7    Vorzugsmaße .............................................................................................................................................. 4 
 
Anhang A (informativ) Zusätzliche Maße für jedes Land ............................................................................. 5 
 


		2026-06-28T07:02:38+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




