
 
 - 1 -

DIN EN 1014-2:2010-11 (D) 
 
 
Holzschutzmittel - Kreosot (Teerimprägnieröl) und damit imprägniertes Holz - 
Probenahme und Analyse - Teil 2: Verfahren zur Probenahme von Kreosot aus 
imprägniertem Holz für die nachfolgende Analyse; Deutsche Fassung EN 1014-
2:2010 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................4 
 
4 Probenahme ....................................................................................................................................4 
4.1 Allgemeines ....................................................................................................................................4 
4.2 Probenahme-Durchführung ..........................................................................................................4 
4.3 Probemenge ....................................................................................................................................4 
 
5 Reagenz ...........................................................................................................................................5 
 
6 Prüfeinrichtungen ..........................................................................................................................5 
 
7 Verfahren zur Extraktion des Kreosots aus der Probe imprägnierten Holzes ........................7 
 
8 Probenahmebericht ........................................................................................................................7 
 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................8 
 


		2024-05-29T11:44:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




