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Holzschutzmittel - Kreosot (Teerimpragnierdl) und damit impragniertes Holz -
Probenahme und Analyse - Teil 4: Bestimmung des Gehaltes an
wasserextrahierbaren Phenolen im Kreosot; Deutsche Fassung EN 1014-4:2010
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