
 
 - 1 -

DIN EN 975-1:2011-08 (D) 
 
 
Schnittholz - Sortierung nach dem Aussehen von Laubholz - Teil 1: Eiche und Buche; 
Deutsche Fassung EN 975-1:2009 + AC:2010 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................5 
 
4 Verfahren zur Qualitätsbestimmung von Schnittholz ................................................................5 
4.1 Sortierregeln ...................................................................................................................................5 
4.2 Sortierprinzipien .............................................................................................................................6 
4.3 Zu berücksichtigende Kriterien ....................................................................................................6 
 
5 Benennung der Qualitätsklassen .................................................................................................8 
5.1 Allgemeines ....................................................................................................................................8 
5.2 Eiche (Q) ..........................................................................................................................................8 
5.3 Buche (F) .........................................................................................................................................9 
 
6 Abnahme der Lose .........................................................................................................................9 
6.1 Unbesäumtes Schnittholz .............................................................................................................9 
6.2 Besäumtes Schnittholz ..................................................................................................................9 
 
7 Sortierregeln ...................................................................................................................................9 
7.1 Breitseiten-Sortierung ...................................................................................................................9 
7.2 Unbesäumtes Schnittholz .............................................................................................................9 
7.3 Friese und besäumtes Schnittholz .............................................................................................10 
7.4 Kantholz ........................................................................................................................................10 
 
Literaturhinweise ...........................................................................................................................................27 
 


		2024-05-06T11:36:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




