DIN EN ISO 12460-3:2016-03 (D)

Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Teil 3: Gasanalyse-Verfahren
(ISO 12460-3:2015); Deutsche Fassung EN I1SO 12460-3:2015

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 6
3 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 6
4 e ) 14 L) 6
5 Prifeinrichtungen..... s —————————————————— 7
51 Hauptkomponenten der Priifapparatur (siehe Bild 1) ..o 7
5.2 21 011 o) i 7
6 Probenahme und Vorbereitung der PriifKOIPer ... 8
6.1 Vorbereitung der PrifROIPer ... s 8
6.2 Auswahl der Priifkorper fiir die werkseigene Produktionskontrolle........c.ccvrmmmsmsmnsmsssmsessssssenes 8
6.3 Auswahl der Priifkorper fir andere ZwWecCKe......ommmmsmsmsmsssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssss 8
6.4 Auswahl der Priifkorper im Streitfall.......————————— 8
7 ATDEISADIAUS ...t —————————————————————— 9
7.1 Anzahl der BeStimMMUNZEN .....coviiuimsmssssmsmsmssmssmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssassssssssssssassssssssssasssssassassessssssssssssassenss 9
7.2 Bestimmung des Feuchtegehalts.......ssssssssss s 9
7.3 Bestimmung der Formaldehydabgabe ... 9
7.4 Bestimmung des Formaldehydgehalts der wassrigen LOSUNGEN.......cucusmmsmssssmsmssssssssssssssssssssssssssesns 10
A O V1) 41 = 1T 10
A 4 ) 1 /4 | J 10
7.4.3 Analytisches Verfahren ... s sssssssssssssssssssssns 10
A T €111 =) S0 10
8 Angabe der ErgebniSSe ... s s ssasssas s 11
8.1 L0 R D b2 L LT 1= o . 11
8.2 Berechnung der ErgebniSse ... sssss s 12
8.2.1 Berechnung der Ergebnisse der PriffKOIPer ... sssssssssssssssassses 12
8.2.2 Berechnung des EMiSSIONSWETILES ... 13
8.3 Feuchtegehalt ... s s e e s 13
9 PrUfDEriChE o 13
LIteratUrNINWEISE ..o e e R RS e A R AR R e E AR R RS 16



		2026-07-11T13:44:54+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




