
 

   - 1 -

DIN 68702:2017-06 (D) 
 
 
Holzpflaster 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Holzarten ................................................................................................................................................................. 5 

5 Maße, Bezeichnung .............................................................................................................................................. 5 

6 Gütebedingungen ................................................................................................................................................. 6 

7 Feuchtegehalt ........................................................................................................................................................ 7 

8 Verlegung ................................................................................................................................................................ 7 
8.1 Art der Verlegung ................................................................................................................................................. 7 
8.2 Anforderungen an den Unterboden (Mindestwerte) ................................................................................ 8 

9 Kleben ...................................................................................................................................................................... 8 

10 Oberfläche............................................................................................................................................................... 9 
10.1 Schleifen .................................................................................................................................................................. 9 
10.2 Oberflächenbehandlung ..................................................................................................................................... 9 
10.2.1 Oberflächenschutz bei RE und WE .................................................................................................................. 9 
10.2.2 Oberflächenbehandlung bei GE ....................................................................................................................... 9 
10.3 Pflegeanweisung ................................................................................................................................................... 9 

11 Allgemeine Hinweise ........................................................................................................................................... 9 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................10 
 
 
 
Bilder 
 
Bild 1 — Klotz ....................................................................................................................................................................... 5 

 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Holzpflaster RE und WE ............................................................................................................................ 6 

Tabelle 2 — Holzpflaster GE ............................................................................................................................................ 6 

 


		2026-04-23T04:54:10+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




